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27 أبريل 1896

29 أبريل 1937
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HEXANEDIOIC ACID 1,6 -DIAMINOHEXANE

اخترع كاروثرز النايلون باستخدام البلمرة التكثيفية، كما 
أنه كان من المساهمين في اختراع النيوبرين.

صنع النايلون 6,6 من المونومرات الموضحة أعلاه، وقد أنتج 
فريق كاروثورز النايلون للمرة الأولى سنة 1935.

ينتمي النايلون إلى عائلة البولي أمايد، وهو بوليمر 
تكثيفي كذلك. وتتم البلمرة التكثيفية عند ارتباط 

عدد كبير من المونومرات (جزيئات صغيرة) مع بعضها 
البعض لتكوين البوليمر، مع فقدان جزيئة صغيرة غالبًا 

ما تكون جزيئة ماء. 

تحضير النايلون

ولد في

توفي في

حمض كاربوكسيلي ثنائيأمين ثنائي

بولي أمايد الماء

مونومر (أ)مونومر (ب)

يـــــــــــــــوم فـــــــــي تـــــــاريـــــــخ الــــكـــيـــمـــيـــــاء
27 أبريل - ذكرى ولادة والاس كاروثرز
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